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หัวขอเรื่อง 

1.3 ทราย 

1.3.1 ชนิดของทราย 
1.3.2 ขนาดของทราย 
1.3.3 คุณสมบัติของทราย 
1.3.4 การเก็บรักษาทราย 
1.3.5 การนําไปใช 

สาระสําคัญ 

 ทรายเปนวัสดุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ จัดอยูในประเภทหินช้ัน ท่ีแตกแยกออกเปนสวน
ละเอียดๆ เล็กๆ สามารถแบงชนิดของทรายไดจากแหลงท่ีพบ ซ่ึงแตละชนิดจะมีคุณสมบัติท่ี
แตกตางกันไป ตองมีการเก็บรักษากอนนําไปใชงานหรือจําหนาย และควรนําทรายไปใชงาน                  
ตามคุณสมบัติของทรายแตละชนิด 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. จําแนกชนิดของทรายได 
2. บอกขนาดของทรายได 
3. อธิบายคุณสมบัติของทรายได 
4. บอกวิธีการเกบ็รักษาทรายได 
5. เลือกทรายไปใชตามคุณสมบัติได 
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หนวยที่ 1 วัสดุที่ใชในการกอสราง 
1.3 ทราย  

ทราย เปนสสารแบบเม็ด ซ่ึงเกิดจากหินช้ันท่ีแตกยอยเปนเม็ดละเอียด อาจเปนการแตกของ
เปลือกหอยในทะเลและถูกน้ําซัดไปมาจนแตกละเอียด เรียกวาทรายท่ีมีอยูตามชายทะเล บางแหงขุด
ทรายไดจากในแมน้ํา หรือจากบอทรายซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีทรายเปนจํานวนมาก มนุษยนําทรายไปใชใน
การกอสราง เชน ใชในการผสมคอนกรีต ใชผสมปูนขาวและปูนซีเมนต ทําปูนกอ ปูนฉาบ เปนตน 

1.3.1 ชนิดของทราย 

ทรายเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยการแปรรูปหรือการกะเทาะแบงสวนมาจากหิน
และกรวดทรายท่ีขุดไดบนพืน้ดินเรียกวา ทรายบก ท่ีเกิดจากลําธารแมน้าํ เรียกวา ทรายแมน้ํา ท่ีเกิด
จากทะเลเรียกวา ทรายน้าํเค็ม ทรายท่ีนิยมนํามาใชเปนสวนผสมคอนกรีตในงานกอสรางมี 2 ชนิด 
คือ ทรายบก และทรายแมน้ํา  

1.3.1.1 ทรายบก เกิดจากหินทรายท่ีแตกแยกชํารุดออกมา เปนเม็ดทรายละเอียด 
ตามสภาพภูมิอากาศส่ิงแวดลอม และจะฝงจมอยูในพื้นดินเปนแหง ๆ ทรายชนิดนี้จะมีดิน ซากพืช
และซากสัตวปะปนอยูดวย ในการใชงานจึงตองนําทรายมาลางแยกดินซากพืชและซากสัตวออกให
สะอาด การผลิตทรายบกแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

(1) ผลิตโดยการเปดหนาดินดวยรถตักดินจนถึงระดับน้ําใตดินจนมีสภาพเปนแอง
น้ําขนาดใหญแลวจึงนําเรือมาดูด หรือใชรถตักทรายข้ึนมาผานตะแกรงเพ่ือแยกกรวดออก 

(2) ผลิตโดยการใชเคร่ืองจักรในการผลิตทราย โดยอาศัยการเปดหนาดินเหมือน 
วิธีแรก หลังจากนั้นจะผานข้ันตอนและเคร่ืองจักรตางๆ  

  1.3.1.2 ทรายแมน้ํา ทรายชนิดนี้มีอยูท่ัวไปในท่ีราบลุมของแมน้ําเกิดจากกระแสน้ํา
ไดพัดพาทรายจากท่ีตางๆ มาตกตะกอนรวมกันในแหลงท่ีราบลุม เปนทรายท่ีนิยมนําไปใชในการ
กอสราง เพราะเปนทรายท่ีสะอาด เม็ดมีเหล่ียมมีมุมขนาดตางๆกันเม่ือผานตะแกรงรอนแลว 
นําไปใชในการกอสราง เชน งานโครงสราง งานปูนฉาบ ปูนกอ สวนทรายแมน้ําท่ีมีสวนผสมของ
สารอินทรียมาก มีสีดําปนสีน้ําตาลเขม ใชในการกอสรางไมได แตนิยมนํามาใชโรยบนหนาดิน 
กอนทําสนามหญาและใชถมท่ีดินเพราะมีราคาถูก เรียกวา ทรายขี้เปด 
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1.3.2 ขนาดของทราย  

ทรายในอุตสาหกรรมการกอสราง คือวัตถุผสมละเอียดท่ีมีขนาดผานตะแกรงรอน                         
4.75 มิลลิเมตร เม็ดทรายมีลักษณะแข็งแกรง ทนทาน มีเหล่ียมคม ไมขยายตัวมาก มีสารประกอบอ่ืน 
เจือปนอยูนอยโดยทรายท่ีใชผสมปูนซีเมนตจะเรียกวาวัสดุผสมละเอียดมีขนาด 0.5 - 4.75 มิลลิเมตร 

1.3.2.1 ทรายละเอียด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 - 1.5 มิลลิเมตร ใชงานในปูนกอ 
ปูนฉาบ ปูนถือ 

1.3.2.2 ทรายกลาง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.0 - 3.0 มิลลิเมตร ใชในงานคอนกรีต 
ปูนกอท่ีตองรับแรงอัด ปูนฉาบผนังใตดิน พื้น คาน ไมนิยมใชในการผสมคอนกรีตท่ีรับน้ําหนักมาก
มีสีออนกวาทรายหยาบ 

1.3.2.3 ทรายหยาบ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2- 4.75 มิลลิเมตร ใชในการผสม
คอนกรีตท่ัวไปที่ตองการรับน้ําหนักมาก งานคอนกรีตเทพื้น ฐานราก และงานท่ีตองการแรงอัดมาก 

 
 
 
 
 
 
 

    

รูปท่ี 1.32 ทรายบกและทรายแมน้ํา                                                            

ท่ีมา: www.homebaan.blogspot.com 

 

ทรายหยาบ 



        

48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอนกรีต
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.3 คุณสม

ทรา
1.3.

ตแนน 
 1.3.3

                     

มบัติของทร

ยท่ีนํามาใชใน
3.1 ทรายแท

3.2 ทรายชวย

  

                     

รู

ที

ราย 

นการกอสราง
ทรกเขาไปใน

ยลดการแตกร

ทร

              ทราย

รูปท่ี 1.33 ทร

ท่ีมา: www.ss

งมีคุณสมบัติด
นชองวางขอ

าวของปูนฉา

รายกลาง 

ยละเอียด 

รายขนาดตางๆ

sincom.com 

ดังนี ้
องหินในการ

าบ 

ๆ                   

รผสมคอนกรี

  

 

                     

รีต ทําใหเนื้อ

                     

อ
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  1.3.3.3 ทรายชวยเพิ่มปริมาณสวนผสมในคอนกรีต ทําใหราคาปูนกอ ปูนฉาบและ
คอนกรีตถูกลง 

1.3.4 การเก็บรักษาทราย 
  ทรายเม่ือถูกดูดข้ึนมาจากแมน้ํ าหรือบอทราย  นําข้ึนผานสายพานลําเลียง                     
ใสรถบรรทุกท่ีรอรับเพื่อนําไปจําหนาย สวนท่ียังไมไดจําหนายตองกองไวในบริเวณท่ีแหง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 การนําไปใช 
  ทรายสามารถนําไปใชในการกอสรางไดหลายประเภท เชน  ใชเปนสวนผสมของ
คอนกรีต ใชผสมปูนขาวและปูนซีเมนต ผสมในปูนกอและปูนฉาบฝาผนัง ใชเปนสวนประกอบใน
การทําหินขัด ทรายลาง หินลาง เปนตน  
 
 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 1.34 การเก็บรักษาทราย                                                                                    

ท่ีมา: www.ssincom.com 

   

               นําไปเปนสวนผสมของคอนกรีต                                    งานปูนกอ 

รูปท่ี 1.35 การนําทรายไปใชในงานกอสรางประเภทตางๆ                                         

ท่ีมา: www.prakard.com 
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                             งานปูนฉาบ                                                           งานพื้นคอนกรีต                      

    

                            งานทรายลาง                                                           งานพื้นหนิขัด 

รูปท่ี 1.35(ตอ) การนําทรายไปใชในงานกอสรางประเภทตางๆ                     

ท่ีมา: www.prakard.com 
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แบบฝกหัด 

คําช้ีแจง จงตอบคําถามตอไปนี้มาพอสังเขป(5 คะแนน) 

1. ทรายแบงออกเปนกี่ชนดิ อะไรบาง 

2. ทรายท่ีนํามาเปนสวนผสมของคอนกรีต ควรใชทรายขนาดใด 

3. คุณสมบัติของทรายท่ีนํามาใชในงานกอสรางมีอะไรบาง 

4. กอนนําทรายไปใชงาน ควรเก็บทรายไวในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะอยางไร 

5. ถาตองการผสมปูนฉาบ ควรใชทรายชนดิใด 
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สรุป 

 ทรายเปนวัสดท่ีุใชในงานกอสราง มีการแบงชนิดของทรายตามแหลงท่ีพบ ซ่ึงแตละชนิดมี
คุณสมบัติแตกตางกันไป ทรายท่ีใชในการกอสรางมีท้ังทรายบกและทรายแมน้ํา เราสามารถนําทราย
ไปใชในงานกอสรางไดหลายประเภทเชน นําทรายหยาบไปเปนสวนผสมคอนกรีต ทรายละเอียดใช
ในการผสมปูนฉาบ เปนตน 
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แบบทดสอบ     วิชาวัสดุกอสราง 2100-1302    ระดับ ปวช.ช้ันปที่ 1 
หนวยที่ 1 เร่ือง ทราย 

คําชี้แจง 1.   จงกากบาท ( X ) ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดยีว 

1. ทรายแบงออกเปนกี่ชนดิ อะไรบาง 
ก. 2 ชนิด ทรายบกและทรายน้ําจืด 
ข. 2 ชนิด ทรายน้าํเค็มและทรายน้ําจืด 
ค. 2 ชนิด ทรายบกและทรายน้ําเค็ม 
ง. 2 ชนิด ทรายบกและทรายบอ 

2. ทรายละเอียดท่ีใชงานในปูนกอ ปูนฉาบมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทาใด 
ก. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 - 0.5 มิลลิเมตร 
ข. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 - 3 มิลลิเมตร 
ค. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.05 - 1.0 มิลลิเมตร 
ง. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 - 6.5 มิลลิเมตร 

3. ขอใดไมใชคุณสมบัติของทรายท่ีนํามาใชในการกอสราง 
ก. ทรายแทรกเขาไปในชองวางของหิน                                                                                   

ในการผสมคอนกรีตทําใหเนือ้คอนกรีตแนน 
ข. ทรายชวยลดการแตกราวของปูนฉาบ 
ค. ทรายชวยเพิ่มปริมาณสวนผสมในคอนกรีต                                                                               

ทําใหราคาปูนกอ ปูนฉาบและคอนกรีตถูกลง 
ง. ทรายชวยเพิ่มแรงอัดใหกับคอนกรีต 

4. บุคคลในขอใดนําทรายไปใชงานไดตรงตามคุณสมบัติ 
ก. ชางตอนําทรายละเอียดไปเปนสวนผสมคอนกรีตเทพื้น 
ข. ชางเอกผสมปูนกอดวยทรายหยาบ 
ค. ชางหนุยนําทรายกลางไปผสมเปนปูนฉาบผนังใตดิน 
ง. ชางแจคนําทรายบกไปเปนสวนผสมในงานหินขัด 
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5. ทรายหยาบนําไปใชในงานกอสรางลักษณะใด 
ก. ปูนฉาบ 
ข. ปูนกอ 
ค. งานคอนกรีตเทพ้ืน ฐานราก 
ง. ปูนฉาบผนังใตดิน พื้น คาน 

6. ทรายละเอียดนําไปใชในงานกอสรางลักษณะใด 
ก. งานคอนกรีตเทพ้ืน ฐานราก 
ข. ปูนกอ 
ค. ปูนฉาบ 
ง. ปูนฉาบผนังใตดิน พื้น คาน 

7. ทรายชนิดใดไมนิยมใชในการผสมคอนกรีตท่ีรับน้ําหนกัมากๆ  
ก. ทรายหยาบ 
ข. ทรายกลาง 
ค. ทรายแมน้ํา 
ง. ทรายละเอียด 

8. ขอใดคือการเก็บรักษาทรายท่ีถูกวิธีกอนนาํทรายไปใชงาน 
ก. กองรวมกนักบัวัสดุตางๆ 
ข. กองแยกขนาดในบริเวณพ้ืนท่ีแหง 
ค. กองในบริเวณที่มีน้ําไหลผาน 
ง. กองรวมกนัทุกขนาด 

9. ถาตองการนําทรายมาโรยบนหนาดิน กอนปูหญาท่ีสนาม ควรเลือกใชทรายชนิดใด 
ก. ทรายข้ีเปด 
ข. ทรายละเอียด 
ค. ทรายข้ีไก 
ง. ทรายหยาบ 

10. ทรายท่ีนิยมนํามาใชเปนสวนผสมคอนกรีตในงานกอสรางคือทรายชนิดใด 
ก. ทรายทะเลและทรายแมน้ํา 
ข. ทรายบกและทรายข้ีไก 
ค. ทรายแมน้ําและทรายข้ีเปด 
ง. ทรายบกและทรายแมน้ํา 
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คําชี้แจง 2.   จงกาเคร่ืองหมาย ()หนาขอท่ีถูกและกาเคร่ืองหมาย()หนาขอท่ีผิด 

...........1. ทรายข้ีเปดคือทรายบกท่ีมีอินทรียวัตถุปนเปอนมาก นําไปใชในงานกอสรางได 

...........2. ทรายหยาบนําไปใชในงานปูนฉาบ ปูนกอ 

...........3. ทราย เปนสสารแบบเม็ด ซ่ึงเกิดจากหินช้ันท่ีแตกยอยเปนเม็ดละเอียด 

...........4. ทรายแทรกเขาไปในชองวางในการผสมคอนกรีต ทําใหเนื้อคอนกรีตเปนโพรง 

...........5. ทรายบกมีซากพืชและซากสัตวปะปนอยู ในการใชงานจงึตองนําทรายมาลาง 

...........6. ทรายละเอียด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 - 1.5 มิลลิเมตร ใชงานในปูนกอ ปูนฉาบ  

...........7. ทรายหยาบมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2- 4.75 มิลลิเมตร  

...........8. ทรายท่ีใชผสมปูนซีเมนตคือวัสดุผสมหยาบ 

...........9. ทรายมีคุณสมบัติคือชวยลดการแตกราวของปูนฉาบ 

...........10. ทรายท่ีนิยมนํามาใชเปนสวนผสมคอนกรีตคือทรายบก และทรายแมน้ํา 
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